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	Technologie
	SLS

	Maschine
	EOS Formiga P100

	Schichtstärke
	0,01mm

	Material
	PA2200

	Belichtungsparameter
	Standard/angepasst

	Baufeldtemperatur
	171°C

	Laserleistung Fillhatch
	21W

	Art der Reinigung
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